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Odbiorca: 

Nazwa firmy 

ul. Nazwa ulicy / numer 

00-000 Miasto 

NIP: 000 000 00 00 

Szczegóły zamówienia: 

• Numer FV / atestu: FV/0/00/2025 

• Zamówienie z dnia: 00.00.2025 r. 

• Do dokumentu zam.: FPF/0/00/2025 

• Numer dostawy: DHL NR 00000000000 

Analiza chemiczna i dopuszczalne limity wg EN 12588 

Pierwiastek Zawartość (%) Maks. (%) Pierwiastek Zawartość (%) Maks. (%) 

Pb 99,94 ≥ 99,81 Ni 0,0025 0,005 

Sn 0,0053 0,05 Ca 0,0025 0,005 

Sb 0,0013 0,02 Al 0,0025 0,005 

Bi 0,053 0,10 Na 0,0025 0,005 

Cu 0,053 0,08 In 0,0025 0,005 

As 0,0013 0,02 Fe 0,0063 0,010 

Ag 0,0053 0,005 Domieszki SAT 0,0063 - 

Zn 0,0013 0,005 Pozostałe 0,0017 - 

Cd 0,0025 0,005    

Parametry dostarczonego wyrobu 

Parametr Wartość Parametr Wartość 

Wyrób Blacha ołowiana Wymiary / nr rysunku 
wg zamówienia 

klienta 

Grubość materiału  Gatunek ołowiu 
Pb99,94Cu (wg EN 

12588) 

Powierzchnia / ilość  Podstawa wystawienia 
Na podstawie analizy 

producenta 

Uwagi Brak uwag 
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